9.1 Словесный портрет

Cu Атомы в вершинах кубической ячейки и в центрах всех ее граней

Mg Атомы в вершинах гексагональной ячейки и в центре одной из двух тригональных призм, на которые делится гексагональный параллелепипед плоскостью, проходящей через малые объемные диагонали ячейки. Отношение параметров c/a = 1,62
(-Fe Атомы в вершинах и в центре кубической ячейки
(-Po Атомы в вершинах кубической ячейки

алмаз Атомы C в вершинах кубической ячейки, в центрах ее граней и в центрах четырех из восьми октантов ( в шахматном порядке)

Li2O Атомы О в вершинах и в центрах всех граней, Li – в центре каждой из 8-ми октант.

Cu2O Атомы O в вершинах и в центре кубической ячейки; атомы Cu в центрах четырех из восьми октантов ( в шахматном порядке)

ZnS (сфалерит) Атомы S в вершинах кубической ячейки и в центрах ее граней; атомы Zn в центрах четырех из восьми октантов ( в шахматном порядке)

CaF2 Атомы Ca в вершинах кубической ячейки и в центрах всех ее граней; атомы F в центрах всех восьми октантов

NaCl Атомы Na в вершинах кубической ячейки и в центрах всех граней; атомы Cl в центре ячейки и в серединах всех ее ребер

CsCl Атомы Cl в вершинах кубической ячейки; атом Cs в ее центре

CaTiO3 Атомы Ti в вершинах кубической ячейки, атом Ca в ее центре; атомы O в серединах всех ребер ячейки

Cu3Au Атомы Au в вершинах кубической ячейки; атомы Cu в центрах всех граней ячейки

9.2В ПШУ / ПШК 

La-4слой.ПШУ

Sm-9слоев

CuAu-Au-чередующ. слой перпенд .оси 4 Искаж 

3- слой ПШУ 

Cu3Au-Au в верш. атом Сu в центре всех граней 

3слойн. ПШУ (если бы Аи=Си) 

Mg3Cd2 слой.ПШУ (если бы Mg=Cd)

Fe3Al ПШУ из Al в кот. Все окт и тетр. пустоты заняты ат.Fe
NiAs атомы As обр. Плотн. Гекс. Упак. Все окт. пустоты Ni
Li2O O-обр. плотн. упак.,Li –зан. Все тетр. пустоты

CaF2 –аналогично

NaCl- Cl-плотн. куб. кладка,а Na-все окт. пустоты

CsCl- аналогично

CdCl2- 3-слойн. ПШУ Cl-плотн. куб. упак.. ½ окт. пустот Cd 

ZnS(сфалеит)- плотн. куб. упак. из S, ½ тетр. пустот зан. Zn
ZnS(вюртцит) аналогичон только плотн. гекс. упак. 

CaTiO3-Сф и Щ обр совместно 3-слой ПШУ, а Ti-окт. пустоты(1/4)

MgAl2O4-плотн. слои Al- ½ окт. пустот ,Mg-1/8 тетр. пустот.

9.3Характер стр-ры и коорд. атомов

Cu- Кч=12 октаэдр в верш.и во всех цент. гр.

Mg КЧ=12 (гекс. аналог куба)

La 4-слой ПШУ

Sm-9-слой ПШУ

CuAu – искаж. 3-слойн. ПШУ

Cu3Au сверх стр-ра 3-слойн. ПШУ (если бы Cu=Au)

Mg3Cd 2слойн. ПШУ (если бы Mg=Cd) сверх.стр-ра

Fe3Al сверх. Стр-ра Fe и Al обр. объемокуб кладку.

NiAs гомодесмич Кч Ni=6 КчAs=6

Li2O стр. тип Caf2 КчLi=4 кчO=8

WO3 – иск. тип. ReO3 O-куб. Плотн. уп. W- в окт. пуст. КчO=2 КчW=6(окт.)

H2O(лед) остр. Гетеродесмич. ( св м-м =вод. В м-ков)

CO2 –кубич 

CaF2 КЧ Ca=8(F) Кч F=4(Са)  Ca-ПШК F-тетр. Пустоты
BeCl2 Кч Be=4 (тетр.)
CdCl2 Cl- ПШК, ½ окт.пустот Cd Кч Cd=6(окт.) 

Кч Cl=3

PdCl2 цепочечн. Кч Pd=4 (квадрат)

MoS2 3-слойн. ПШУ и КчMo=6(тригон призма.)

КчS=3

CaTiO3 Ti-O об. Трехмерный каркас, а в полостях ионы 

кальция              Кч Ti=6 (окт. из O)

                            Кч Ca=12 (кубоокт из О)

                             Кч O=2 (Ti-O-Ti)

