№ опыта
m, г
V, л
d, г/л

1
40.90
0.068
601.5

2
26.46
0.044
601.4

3
56.27
0.092
611.6

Среднее
41.21
0.07
604.8

№ образца
Положение
m, г
(, мм
V, л
d, г/л

1
слева
0.475
0.301
0.000500
950.0

2
середина
0.478
0.311
0.000517
925.3

3
справа
0.474
0.314
0.000522
908.8

4
слева
0.478
0.288
0.000478
999.2

5
середина
0.481
0.295
0.000490
981.6

6
справа
0.488
0.303
0.000503
969.6

7
слева
0.493
0.294
0.000488
1009.5

8
середина
0.502
0.307
0.000510
984.4

9
справа
0.475
0.303
0.000503
943.8

10
слева
0.472
0.301
0.000500
944.0

11
середина
0.491
0.306
0.000508
966.0

12
справа
0.483
0.306
0.000508
950.3

№ опыта
mог, г
V, мл
mпг, г
d, г/л
выход, %

Вспенивание при T = 600 0C

1
0.401
45
0.366
8.13
91.3

2
0.401
45
0.368
8.18
91.8

3
0.399
45
0.367
8.16
92.0

4
0.400
45
0.367
8.16
91.8

Вспенивание при T = 900 0C

1
0.404
98
0.326
3.33
80.7

2
0.402
100
0.336
3.36
83.6

3
0.402
100
0.285
2.85
70.9

4
0.403
97
0.316
3.26
78.4

